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Structural and non-
structural repair of concrete

Certificaatniummer BB-563-412-0152-002
Certificatie-instelling BCCA

Le Grouttech CR 1000 est utilisé pour réparation, égaliser et/ou profiler
des surfaces en béton et pour lisser des aspérités.

Le Grouttech CR 1000 peut aussi bien étre appliqué a l'intérieur comme
a l'extérieur.

Répond a I'EN 1504-3

Mortier d'égalisation monocomposant, synthétiquement modifié, sans
retrait

A base de ciment portland résistant aux sulfates

Excellente ouvrabilité

Epaisseur de couche maximum + 10 mm

Epaisseur de couche minimum + 3 mm

Utilisable a I'intérieur comme a I'extérieur

Apres avoir mélangé le CR 1000 avec de I'eau, une masse plastique et thixo-
trope se forme, laquelle est facile a appliquer avec une spatule, truelle ou
taloche crantée. Le produit peut éventuellement étre appliqué mécanique-
ment moyennant la méthode de projection a voie humide.

Le CR 1000 peut étre utilisé pour des surfaces horizontales et verticales
comme pour |'application au plafond.

Les polyméres organiques ultrafins ajoutés au CR 1000 créent une adhérence
et un ancrage optimal au support et augmentent en méme temps I'élasticité
et I'étanchéité, diminuant ainsi le risque de formation de fissures.

Apres durcissement le CR 1000 est imperméable, résistant aux intempéries
et aux sels d'épandage. Le CR 1000 est un mortier de haute qualité avec une
résistance optimale a la flexion/traction et d'adhérence.

Le produit est exempt de chlores ou autres sels pouvant causer de la corro-
sion ou des efflorescences.

Nettoyer profondément le support et enlever les particules détachées. La
surface en béton doit étre rugueuse et avoir suffisamment de résistance
d'adhérence (au minimum 1,5 N/mm?2). Au cas ou la pellicule de ciment ou
des impuretés (taches d'huile, de graisse, bitumes, etc.) seraient difficiles a
enlever, il faut sabler la surface. Humidifier le support et n'enduire le CR
1000 que sur un support encore humide pour éviter I'extraction d'eau de
gachage au mortier.

Le CR 1000 se gache de préférence avec un meélangeur de coercition ou
une perceuse munie d'un mélangeur ou le mortier est mélangé dans une
cuve ou un seau. Remplissez le récipient pour + 2/3 avec la quantité d'eau
recommandée (eau limpide) et ajoutez le mortier.

Grouttech®

Mortier de réparation & d'égalisation

minéral synthétiquement modifié

Mélangez le mortier (au moins pendant
une minute) et ajoutez ensuite le reste
de I'eau. En général une durée de
mélange de + 3 minutes est suffisante
pour obtenir un mortier homogeéne sans
grumeaux. La durée de mélange doit
étre adaptée en fonction de l'intensité
du malaxage. Veiller surtout a I'absence
de grumeaux dans le mortier.

Par sac de 25 kg + 4,5 litres d'eau
limpide.

Le CR 1000 mélangé doit étre appliqué
sur un support prétraité humide avec
une truelle ou une taloche avec une
épaisseur de couche maximum de 10
mm jusqu'a une couche minimum de +
3 mm.

Pour la finition des angles et des bords,
etc., il est possible d'appliquer en
plusieurs phases des couches plus épais-
ses que + 10 mm.

Suivant la structure souhaitée et apres
une prise suffisante du mortier, la
surface peut étre traitée avec une
spatule en bois, une taloche ou une
éponge humide.

La température du mortier mélangé doit
étre inférieure a 30°C. La température
ambiante, du mortier et du support
doivent se situer entre +5°C et 30°C.

Une fois appliqué, le mortier doit étre
protégé pendant 48 & 72 heures contre
des conditions atmosphériques extrémes,
telles que pluie, vent, gel, rayons solai-
res directs, etc. Un dessechement trop
rapide du mortier doit a tout prix étre
évité. Pour cela, couvrez le mortier par
exemple avec des polyanes ou des sacs
de jutes mouillés.
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CR 1000

Mortier de réparation & d'égalisation
minéral synthétiquement modifié¢

Conservation et entreposage Caractéristiques techniques
Le produit doit étre stocké a I'abri de Type de produit & poudre
I'numidité. Dans un emballage bien granulométrie au maximum 1 mm
fermé, le CR 1000 se conserve pendant Couleur grise
un an Epaisseur de couche épaisseur de couche min. + 3 mm
(par phase) épaisseur de couche max. + 10 mm
Poids de décharge + 1,8 kg/l
Rapports d'essai Densité mortier frais + 2,0 kg/l
Consommation par mm d'épaisseur de couche + 1,9 kg/m?
Disponibles sur demande. Durée pratique d'utilisation 10°C + 90 minutes
20°C + 60 minutes
30°C + 25 minutes
Température d'application +5°C - +30°C
Effet physiologique comme le ciment
Classe d'application R3
Résistance d'adhérence (28 jours) + 3,0 MPa
Compatibilité thermique + 2,8 MPa
Résistance a la carbonatation 0,0 mm
Taux de chlorures + 0,01%
Absorption capillaire + 0,17 kg'm-2-h-05
Module d'élasticité + 18 GPa
Résistance a la compression 1 jour + 23 N/mm?
(20°C / HR 500%) 7 jours + 43 N/mm2
28 jours + 55 N/mm2
Résistance a la flexion/traction 1 jour + 4,0 N/mm?2
(20°C / HR 500%0) 7 jours + 6,5 N/mm?2
28 jours + 8,5 N/mm?2

Le contenu de la présente fiche technique du produit est défini selon les connaissances et le savoir-faire basés sur les conditions de laboratoire. Les propri¢tés et le résultat
final du produit faconné ne sont pas garantis étant donné que Grouttech n'est pas responsable de I'application et que nous n'avons pas d'influence sur le faconnage, ni
sur les conditions d'application et de travail spécifiques sur place. Les modifications apportées a la présente fiche technique ne vous sont pas automatiquement fournies.
Les Conditions Générales de Grout Techniek BVBA 2017 s'appliquent a la présente fiche technique: http://www.grouttech.eu/fr-be/info/41-conditions-generales.ntml

GROUINECH Nederland/Pays-Bas - tel +31 (0)341 25 17 34 « e-mail info@grouttech.nl + www.grouttech.nl
Belgié/Belgique/Luxembourg « tél +32 (0)53 77 48 28 = e-mail info@grouttech.be « www.grouttech.be

02/21 1.061 OF Betonreparatiemortel Grouttech®



